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客户名称： 上海福添实业有限公司

客户地址： 上海市宝山区宝杨路 2010 号

     

样品名称 : 声达防水生态板

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

*************
SGS 参考号 : SHP25-016739

收样日期 : 2025-05-23

测试开始时间 : 2025-05-23

测试结束时间 : 2025-06-16

测试结果 : 请见下页（除另有特别说明外，此报告结果仅对测试样品负责）

通标标准技术服务（天津）有限公司

授权签名

梁飞飞 授权签字人
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结果总结：

序号 测试项目 测试方法 结果 结论

1 胶合质量

BS 1088:2018 条款

5.5 & BS EN 314-

1:2004 & BS EN 

314-2:1993

详见结果 合格

合格：达到要求

不合格：未达到要求

备注：

/：不下判定
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1. 测试项目：胶合质量

样品描述：A-木板

测试方法：BS 1088:2018 条款 5.5 & BS EN 314-1:2004 & BS EN 314-2:1993

测试条件：

测试速度：20 mm/min

条件 1：将样品浸泡在 (20±3) ℃的水中 24h

条件 2：将样品浸泡在沸水中 4h，然后放入 (60±3) ℃的通风烘箱干燥 16h 到 20h，再浸泡在沸水中

4h，最后取出用 (20±3) ℃的水冷却至少 1h

条件 3：浸泡在沸水中 (72±1) h，然后用 (20±3) ℃的水冷却至少 1h

实验室环境条件：( 23 ± 2 ) ℃，( 50 ± 5 ) %RH

测试结果：    

样品 A-条件 1

测试项目 测试结果
BS EN 314-2:1993 等级

3 要求

结论

第 2 层 2.93N/mm² ≥1 N/mm² 合格

第 4 层 2.96N/mm² ≥1 N/mm² 合格

第 6 层 2.47N/mm² ≥1 N/mm² 合格
胶合强度

第 8 层 3.25N/mm² ≥1 N/mm² 合格

样品 A-条件 2

测试项目 测试结果
BS EN 314-2:1993 等级

3 要求

结论

第 2 层 3.29N/mm² ≥1 N/mm² 合格

第 4 层 2.92N/mm² ≥1 N/mm² 合格

第 6 层 3.08N/mm² ≥1 N/mm² 合格
胶合强度

第 8 层 2.73N/mm² ≥1 N/mm² 合格
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样品 A-条件 3

测试项目 测试结果
BS EN 314-2:1993 等级

3 要求

结论

第 2 层 2.33N/mm² ≥1 N/mm² 合格

第 4 层 2.84N/mm² ≥1 N/mm² 合格

第 6 层 2.45N/mm² ≥1 N/mm² 合格
胶合强度

第 8 层 3.21N/mm² ≥1 N/mm² 合格

备注：

测试试样从样品中裁取。

测试照片：

原样-样品 A 测试前-样品 A-条件 1-第 2 层
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测试前-样品 A-条件 1-第 4 层 测试前-样品 A-条件 1-第 6 层

测试前-样品 A-条件 1-第 8 层 测试前-样品 A-条件 2-第 2 层
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测试前-样品 A-条件 2-第 4 层 测试前-样品 A-条件 2-第 6 层

测试前-样品 A-条件 2-第 8 层 测试前-样品 A-条件 3-第 2 层
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测试前-样品 A-条件 3-第 4 层 测试前-样品 A-条件 3-第 6 层

测试前-样品 A-条件 3-第 8 层 测试后-样品 A-条件 1-第 2 层
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测试后-样品 A-条件 1-第 4 层 测试后-样品 A-条件 1-第 6 层

测试后-样品 A-条件 1-第 8 层 测试后-样品 A-条件 2-第 2 层



检测报告
编号   ： TJMR250500280401
日期   ： 2025-06-16
页码   ：  9 of 10

测试后-样品 A-条件 2-第 4 层 测试后-样品 A-条件 2-第 6 层

测试后-样品 A-条件 2-第 8 层 测试后-样品 A-条件 3-第 2 层
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测试后-样品 A-条件 3-第 4 层 测试后-样品 A-条件 3-第 6 层

测试后-样品 A-条件 3-第 8 层  

设备信息：     

设备 型号 设备编号 校准日期 下次校准日期

万能材料试验机 Zwick Z010 POL-022 2024-08-21 2025-08-20

水浴锅 BF601 POL-515 2024-12-17 2025-12-16

附录信息：

*除非另有说明，参照 ILAC-G8:09/2019, 使用简单接受（w=0）的二元判定规则进行符合性判定。

*检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。

******** 报告结束********
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